超硬工具協会規格（ＣＩＳ）一覧表
	規格番号
	規 格 名 称
	制定・改正年度

	ＣＩＳ００２C
	超硬合金用ロックウエルＡカタサの協会基準片
	２０１４改

	ＣＩＳ００３C
	ロックウエルＡカタサの協会基準片取扱規程
	２０１４改

	ＣＩＳ００５Ｃ
	超硬ヘッダダイ用チップ（ストレート形）
	２００２改

	ＣＩＳ００６Ｃ
	超硬質合金の有孔度分類標準
	２００７改

	ＣＩＳ００９Ｂ
	超硬４角及び６角引抜ダイス用チップ
	２００２改

	ＣＩＳ０１２Ｂ
	超硬短冊形チップ
	２００２改

	ＣＩＳ０１３Ｂ
	超硬丸棒チップ
	２００２改


	ＣＩＳ０１９D
	耐摩耗・耐衝撃工具用超硬合金及び超微粒子超硬合金の材種選択基準
	２００５改

	ＣＩＳ０２０Ｂ
	管引ダイス用チップ
	２００２改

	ＣＩＳ０２５Ｃ
	超硬ガンドリル取り付け部及びパイプの寸法
	２００７改

	ＣＩＳ０２６Ｂ
	超硬質合金の曲げ強さ（抗折力）試験方法
	２００７改

	ＣＩＳ０２７Ｂ
	超硬質合金のロックウエルＡ硬さ試験方法
	２００７改

	ＣＩＳ０２８Ｂ
	超硬質合金の密度測定法
	２００７改

	ＣＩＳ０３１Ｂ
	超硬質合金の保磁力（抗磁力）測定方法
	２００７改

	ＣＩＳ０３２Ｂ
	超硬合金のコバルト電位差滴定定量法
	２００７改

	ＣＩＳ０３４Ｂ
	超硬ヘッダダイ用語
	２００７改

	ＣＩＳ０３５
	超硬バイト切削試験方法
	１９９９制

	ＣＩＳ０３６
	超硬質合金工具材料チップ
	１９９９制

	ＣＩＳ０３７
	超硬バイト
	１９９９制

	ＣＩＳ０３８
	超硬引き抜きダイス
	１９９９制

	ＣＩＳ０３９
	超硬センタ
	１９９９制

	ＣＩＳ０４０B
	鉱山工具用超硬チップ
	２０１４改


